
フレッシュキーパー施工後、「保証証明書」を発行します。
アフターフォローやケアをしっかりとサポートさせていただくため、フレッシュキーパーを施工して
いただいたお客様すべてに保証証明書を発行しています。

車の輝きを、
かつてない美しさに。

キレイと楽ちんは両立できる。

ノーメンテナンスで、1～2年間耐久

フレッシュキーパーは、汚れの密着を防ぐ独特な防汚能力を持ち、ホコリ
が降り積もっても塗装表面には密着せず、自然の雨が降れば元々持って
いる撥水力で、雨と一緒に汚れが流れ落ち、まるで洗車をしたようにキレ
イになります。※雨自体が黄砂等を含んでいる場合は汚れます。（洗車をしてください） 

雨が降るたび、
まるで洗車したように勝手にキレイに

強制硬化の中密度ガラス被膜

ECO＋レジン被膜
1
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フレッシュキーパーのメカニズム

1

塗装の表面
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〈施工価格〉

※ 洗車料金含む（税込）

¥32,450

¥34,980

¥42,240

¥47,190

ルーミー／カローラ／カローラアクシオ／カローラツーリング／カローラスポーツ
カロ―ラフィールダー／プリウス／GR86／プロボックスバン
シエンタ／ライズ／カローラクロス／ヤリスクロス

ヤリス／アクア／GRヤリス／ピクシスエポック／ピクシスバン／コペンGR

ノア／ヴォクシー／M IRA I／スープラ／ハイラックス／タウンエースバン
クラウンスポーツ／クラウンセダン
ハリアー／RAV4／クラウンクロスオーバー／bZ4X

アルファード／ヴェルファイア／ランドクルーザー300／プラド
グランエース／ハイエース／ランドクルーザー70

コンパクト

ミディアム 

ラージ 

エクストララージ 

樹脂フェンダーキーパー
無塗装樹脂パーツをコートし色あせを防ぎ、
汚れから守ります。

（税込）※価格はサイズや劣化具合によって異なります。

ホイールコーティング
分厚いガラス被膜で
ホイールをしっかりと守ります。

¥16,500全車種

（税込）

対象車種

bZ4X/C-HR/RAV4/カローラクロス
クラウンクロスオーバー/シエンタ/ノア
ハリアー /ピクシスジョイ/プリウス
プロボックス/ヤリスクロス/ライズ

¥13,200

▶  細部まで美しく守る、コーティングオプション

フロントバンパー リアバンパー

フェンダーモールサイドモール



キーパーコーティングのメリット

車の美しさを守る、驚きの撥水力。
ホコリなどの汚れも、水とともにはじく圧倒的な撥水力。

通常の雨程度であれば、まるで洗車をしたかのように車が綺麗になる

ため、洗車の回数を減らすことができます。

▶

表面を有機質で覆う特許技術で、無機質の水シミを防御します。

一般的なボディガラスコーティング キーパーコーティング施工車

水シミ・水アカを根本的に解決。

▲試験報告書
（第三者機関において
  立証されています。）

▲特許証
（特許第5955805号）

▶

その他にも“紫外線から塗装を守る”“セルフ洗車機(スポンジブラシ)でも傷がつきにくい”など、たくさんのメリットがあります。▶ 

“雨が降れば、
 洗車したかの
 ような美しさ”

この生活が1年以上続きます！

すごく
キレイになって、
すごく
キレイになって、
すごく
キレイになって、
すごく
キレイになって、 雨が降ると、雨が降ると、雨が降ると、雨が降ると、 またキレイに。またキレイに。またキレイに。またキレイに。

をしたその日から、

ホコリで
うっすら汚れても、
ホコリで
うっすら汚れても、
ホコリで
うっすら汚れても、
ホコリで
うっすら汚れても、
ホコリで
うっすら汚れても、

でも、晴れの日が続きすぎて、汚れが気になってきた場合や、せっかく雨が降っても、黄砂が混じった雨だったら、
普通に洗っていただいても結構ですし、またキレイな雨が降るのをお待ちいただいても結構です。
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【実証】

表１ 試験結果

フレッシュキーパー品　　名

備考 試験片の形状：塗板（約150×70×1mm）

外観評価：汚染の有無

試験片に、以下の試験を行った。
試験結果の表１、試験後の写真を添付資料1に示す。

１.汚染性試験
試験方法

試  験  日 2024年8月5日
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試 験 結 果 報 告 書
KeePer技研株式会社 

報告日：2024年8月22日 

試験片を乾燥器に水平に静置し、40±2℃で10分間加熱した。
汚染剤(関東ロームを混ぜた水)を、エアレススプレーにて試験片に0.08kg/m2
塗付し、乾燥器に30°の角度に静置し、40±2℃で20分間加熱乾燥した。
加熱後、試験片を30°の角度に静置して、ノズルにて30cmの高さから垂直
に水噴霧を30秒間行った(0.05L/秒)。
水噴霧後、アーガンにて30秒間エアブローした。
上記2～4を3回繰返した後、外観を調べた。

1.
2.

3.

4.
5.

品　名
フレッシュキーパー

ブランク コーティング

著しい汚染を認める。 汚染を認めない。結　果

添付資料１
外観写真

3回目
加熱乾燥後

3回目
水噴霧及び
エアブロー後

以　上

フレッシュキーパー

ブランク コーティング
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雨が降ると
汚れが落ちた
雨が降ると
汚れが落ちた

汚れが
固着
汚れが
固着




